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E-Mail: info@seidlerzentrale.de

Karlsruhe, den 19.10.2023

Betr.: Umbau und Sanierung Spielbereich Stadtgarten / Neuenblirg
Geotechnische Stellungnahme zur Baugrunderkundung vom 13.09.2023
Orientierende umwelttechnische Untersuchungen auf entsorgungsrelevante Bodenverun-
reinigungen

Sehr geehrter Herr Kraft,
zu der im Betreff genannten Fragestellungen nehmen wir wie folgt Stellung:
1. Beschreibung des Bauvorhabens, der Aufgabenstellung und des Untersuchungsaufwands

Der Spielbereich im Stadtgarten in Neuenbiirg soll umgestaltet und saniert werden. Hierzu soll das
Spielfeld miit einer Polyurethanfldche erneuert werden, neue Spielgerite aufgestellt und eine Ver-

sickerungsanlage zur Niederschlagsversickerung erstellt werden.
Das Gelédnde ist ca. 80 x 50 m grof3 und kommt im Mittel auf ca. 319,5 m +NN zu liegen.

Zur Baugrunderkundung wurden am 13.09.2023 vier Rammkernbohrungen a 2 m zur Erkundung
der Bodenverhéltnisse niedergebracht. Weiterhin wurden zwei Bodenmischproben gebildet und zur
Identifizierung entsorgungsrelevanter Bodenverunreinigungen auf die Parameter geméf Ersatzbau-

stoffverordnung, Anhang 1, Tabelle 3, untersucht.

Die Erkundungsarbeiten wurden durch die Fa. WST, 69 214 Eppelheim, ausgefiihrt. Die gutachter-
liche Begleitung der Bohrarbeiten und die geologische Ansprache des entnommenen Bohrguts er-
folgte durch das SEIDLER Consulting & Ingenieurbiiro.
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2. Untergrundverhiltnisse
Gemal der in Anlage 2 dokumentierten Rammkernbohrungen liegt folgender Schichtaufbau vor:

= Oberboden, aufgefiillt

= Auffiillungen und Talsedimente

Oberboden, aufgefiillt

Zuoberst wurde Oberboden aus braunem, schwach humosem, schwach tonigem Schluff in einer

Stiarke von ca. 10 cm aufgeschlossen.

Auffiillungen und Talsedimente

Unterhalb des Oberbodens wurden bis zur jeweiligen Endteufe von ca. 2 m folgen Sande, schwach
schluffig bis schluffig, z. T. schwach kiesig bis kiesig, ortlich steinig. Diese Sande waren mit Aus-
nahme von RKB S1 hinab auf ca. 1,5 bis > 2 m Tiefe aufgefiillt.

3. Hang- und Schichtwasser

Bis zur plangemifen Endteufe von 2 m Tiefe wurden keine wassergeséttigten Bodenzonen aufge-

schlossen, die auf Hang- oder Schichtwasser hindeuten.

Temporir kann jedoch Hang- und Schichtwasser bei langanhaltend nassen Witterungsverhéltnissen
insbesondere innerhalb der Verwitterungszone des Buntsandsteins auftreten.

4. Homogenbereiche

Die in Abschnitt 2. anhand der Feldbefunde beschriebenen Bodenschichten, in die im Zuge der
BaumaBnahme eingegriffen wird, werden in der nachfolgenden Tabelle 1 unter Zugrundelegung des
Konzepts der Homogenbereiche gemill DIN 18300, Ausgabe August 2015, geotechnisch néher be-

schrieben.

Tabelle 1: Charakterisierung des Baugrunds nach Homogenbereichen

Auffillungen und

i i Oberboden, aufgefiillt
Geologische Bezeichnung g Talsedimente
Verbreitung Grunflachen flachig
Schichtmachtigkeit / ca.0,1m/ >2m/
Niveau Schichtunterkante keine Angabe keine Angabe

Sand, schwach schluffig bis schluffig,

Schluff, schwach tonig, schwach hu- |, "1 °¢ o2 ch kiesig bis kiesig, drtlich

Beschreibung nach DIN 4023

mos steinig, Fein- und Mittelsande
Steinanteil 63 < d <200 mm <5 Ma-% <20 Ma-%
Blockanteil 200 <d < 630 mm - -
Dichte ca.1,7-1,8 to/m? ca. 2,0 to/m?3
Farbe graubraun braun
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Geologische Bezeichnung

Oberboden, aufgefiillt

Auffiillungen und
Talsedimente

Konsistenz /| Konsistenzzahl Ic

Wassergehalt wn

keine Angabe

ca. 10 - 20 Ma-%

Lagerung /
Lagerungsdichte Ip

locker -mitteldicht /
ca.20-50 %

Undrainierte
Scherfestigkeit cu

keine Angabe

Organische Anteil <5 Ma-% -
Bodengruppe n. DIN 18196 [OU] [SU*], [SU], SE, SW
Bodenklasse n. alter DIN 18300 1 3-4
Frostempfindlichkeitsklasse n. ) im Mittel F 2

ZTVE-Stb 09

Durchlassigkeitsbeiwert ki keine Angabe ca.5*10%-1*10%m/s

5. Hinweise zum Spielfeldaufbau und zur Griindung von Spielgeriten

Der Standort befindet sich innerhalb der Frosteinwirkungszone I gemi3 S2-Karte der Frostwir-

kungszonen der Bundesanstalt fiir das StraBenwesen, Ausgabe 2012.

Entsprechend empfehlen wir einen frostsicheren Oberbau des Spielfelds in einer Stérke von 40

cm, bestehend aus:

= Polyurethan und Bettung nach Vorgaben des Herstellers in einer Stirke von 10 cm

= 30 cm frostsichere Schotterschicht, Kérnung 0/32 mm mit einem Feinkornanteil d < 63 pm von

maximal 5 Ma.-%,

Auf der Oberkante der 30 cm starken Schottertragschicht ist ein Verdichtungswert im statischen
Plattendruckversuch von Ey2 > 100 MN/m? (Ev2:Evi < 2,5, sofern nicht der Eyi-Wert bereits mindes-
tens 60 % des Ey2-Werts aufweist) bzw. im dynamischen Plattendruckversuch von Eyvq > 50 MN/m?

nachzuweisen.

Die neu zu errichtenden Spielgerite sollten frostsicher in 80 cm Tiefe gegriindet werden, wobei die

Aushubsohle nachverdichtet werden sollte.
6. Orientierende abfalltechnische Deklarationsuntersuchungen

Zur orientierenden abfalltechnischen Deklaration des anfallenden, extern zu entsorgenden Erdaus-
hub wurden zwei Mischproben (MP S1 aus dem Oberboden und MP S2 aus den Auffiillungen)
gebildet und jeweils geméall der Parameter der seit dem 01.08.2023 bundesweit in Kraft getretenen

Ersatzbaustoffverordnung, Anlage 1, Tabelle 3, untersucht.

Wie der tabellarischen Auswertung in Anlage 3 und dem Laborpriifbericht in Anlage 4 entnommen

werden kann, sind aufgrund der gemessenen PAK-Gehalte beide Proben die Materialklasse BM-F2
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bzw. BG-F2 gemil Ersatzbaustoffverordnung einzustufen.
Es ist daher mit Mehrkosten bei der Entsorgung des Erdaushubs zu rechnen.
7. Versickerung von Niederschlagswasser

Aufgrund der in beiden Mischproben festgestellten Bodenbelastungen ist zu priifen, ob eine Versi-
ckerung von Niederschlagswasser zugelassen werden kann. Erfahrungsgemail erfordert dies einen
Komplettaustausch der Auffiillung deren Schichtunterkante bei RKB S3 jedoch noch nicht erreicht

worden sind.

Es empfiehlt sich daher die Versickerung im Nordwesten des Spielfeldes nordwestlich von RKB

S1, wo keine Auffiillungen festzustellen waren.
8. Abschlielende Hinweise

Die getroffenen Angaben und Empfehlungen basieren auf den in Anlage 2 dokumentierten Auf-

schliissen und den Laboruntersuchungen gemafl Anlage 3 und 4.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Entsorgung von Erdaushub fiir einzelne Entsorgungsstel-
len noch Ubergangsfristen gelten, die eine Entsorgung nach den vor dem 01.08.2023 giiltigen Re-

geln ermoglichen.
Bei Unklarheiten in Bezug auf diese Stellungnahme wird um umgehende Benachrichtigung gebeten.

Mit freundlichen Griifien

4 Yair

Andreas Seidler

- Dipl.-Geologe -
- Dipl.-Kaufmann (FH) -

Anlage 1: Lageplan mit Bohrpunkten

Anlage 2: Bohrprofile

Anlage 3: Tabellarische Auswertung der abfalltechnischen Untersuchungen
Anlage 4: Laborpriifbericht
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Anlage 1

Lageplan mit
Bohrpunkten
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Anlage 2

Profile der
Rammkernbohrungen



RKB S1-1, M 0,10 Mutterboden, graubraun, Schiuff, schwach tonig,
| 3195 Bl 000010 | 319,50 fg—Ll schwachumos

319,0 . .

B RKB S1-2; o .. 1,60 Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, braun,
318,0 B 010160 | 31800 |+ . =, trocken bis schwach feucht

- RKB S1-3; .
B 160200 | 31760 | * . - 2,00 Feinsand bis Mittelsand, braun, schwach feucht

Anlage 2.1

Hoéhenmafstab: 1:20 Blatt 1 von 1

Projekt: 23-42-3 Stadtgarten Neuenbiirg

Auftraggeber:  Stadt Neuenblrg

Bohrung:  RKB S1 m
Rechtswert: , _ [ _-

Bohrfirma: WST 69 214 Eppelheim Hochwert:

Bearbeiter: Pereyra / Seidler Ansatzhohe: 319,60 m +NN

Datum: 13.09.2023
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Hoéhenmalstab: 1:20

0,10 Aufschittung, Mutterboden, graubraun, Schiuff,
____ schwach tonig, schwachumos

0,80 Aufschittung:Feinsand, mittelsandig, schwach
schluffig, schwach kiesig, braun, Bauschutt-Beimengung
max. 5 Ma-%, schwach feucht

1,50 Aufschittung:Sand, kiesig, steinig, schwach schluffig,
braun, Sandsteinfragmente in Kies- und Steingrofie,
schwach feucht

2,00 Feinsand bis Mittelsand, schwach feinkiesig, braun,
schwach feucht

Anlage 2.2
Blatt 1 von 1

Projekt: 23-42-3 Stadtgarten Neuenbiirg

Bohrung: RKB S2

Auftraggeber:  Stadt Neuenblrg Rechtswert: - _ : :
Bohrfirma: WST 69 214 Eppelheim Hochwert:

Bearbeiter: Pereyra / Seidler Ansatzhohe: 319,27 m +NN

Datum: 13.09.2023
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Anlage 2.3
Hohenmalstab: 1:20 Blatt 1 von 1
Projekt: 23-42-3 Stadtgarten Neuenbiirg
Bohrung:  RKB S3 m
Auftraggeber:  Stadt Neuenblrg Rechtswert: - [ —
Bohrfirma: WST 69 214 Eppelheim Hochwert:
Bearbeiter: Pereyra / Seidler Ansatzhohe: 319,10 m +NN
Datum: 13.09.2023
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Anlage 2.4
. Blatt 1 von 1
HoéhenmalRstab: 1:20
Projekt: 23-42-3 Stadtgarten Neuenbiirg
Bohrung: RKB S4 m
B =
Auftraggeber:  Stadt Neuenblrg Rechtswert: - [
Bohrfirma: WST 69 214 Eppelheim Hochwert: '
Bearbeiter: Pereyra / Seidler Ansatzhohe: 319,10 m +NN
Datum: 13.09.2023




Anlage 3
Tabellarische Auswertung
Abfalltechnischer Laboruntersuchungen



Untersuchungsergebnisse - Bodenuntersuchungen

Projekt: 23-42-3 Erneuerung Spielbereich Stadtgarte  n Neuenbiirg
Abfalltechnische Untersuchung von Boden
Probenbez. MP S1 MP S2 Zuordnungswerte gemal EBV Tab.3 vom 09.07.2021
Oberpodens: Solut, | i 8 T |
Bodenart schwach tonig, schwach schluffig, schwach kiesig f. Bodenmaterial (BM) u. Baggergut (BG)
humos bzw. schwach steinig
Entnahmetiefe 0-ca.0,1lm ca.0,1-max.ca. 1,6 m BM-0/ BG-0 BM/BG-0* BM/BG-FO* BM/BG-F1 BM/BG-F2 BM/BG-F3
Parameter Einheit Sand Schluff Ton
Minaralischer Fremdbestandteil Vol-% - <10% bis 10 bis 10 bis 10 bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 bis 50
Feststoff
Arsen mg/kg TS 6,3 7,9 10 20 I 40 150
Blei mg/kg TS 75 29 40 70 100 140 700
Cadmium mg/kg TS 0,4 <0,2 0,4 1,0 1,5 1,0 I 2 10
Chrom, ges. mg/kg TS 35 8 30 60 100 120 600
Kupfer mg/kg TS 63 12 20 40 60 80 320
Nickel mg/kg TS 9 7 15 50 70 100 350
Thallium mg/kg TS <0,2 <0,2 0,5 1 1 2 10
Quecksilber mg/kg TS 0,48 0,12 0,2 0,3 0,6 5
Zink mg/kg TS 96 59 60 150 200 300 1200
TOC M% 1,6 0,8 1 5
Kohlenwasserstoffe (C10-C22) mg/kg TS <40 <40 - 300 1000
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TS <40 <40 - 600 2000
EOX mglkg TS <10 <10 1 | -
PAK (EPA 1-16) mg/kg TS 8,02 7,08 3 6 | 9 30
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,74 0,62 0,3 -
PCBg & PCB-118 mg/kg TS 0,025 0,015 0,05 0,1 I -
Eluat
pH - 7,7 9,0 - 6,5-9,5 5,5-12
elektr. Leitfahigkeit pS/cm 193 65 - 350 500 500 2000
Sulfat mg/l 4,6 <1,0 250 450 450 1000
Arsen ug/l 3 2 - 8 (13) 12 20 85 100
Blei ug/l 22 1 - 23 (43) 35 90 250 470
Cadmium ug/l <0,3 <0,3 - 2 (4) 3 3 10 15
Chrom, ges. ug/l 4 <1l - 10 (19) 15 150 290 530
Kupfer ug/l 37 4 - 20 (41) 30 110 170 320
Nickel ug/l 4 4 - 20 (31) 30 150 280
Quecksilber ug/l <0,1 <0,1 - 0,1 -
Zink ug/l 20 20 - 100 (210) 150 I 160 I 840 1600
Thallium ug/l <0,2 <0,2 - 0,2 (0,3) -
PAK ug/l 0,048 0171 - 02 03 | 15 [ 38 20
PCBs & PCB-118 ug/l n.b. n.b. - 0,01 -
Naphtalin u. Methylnaphtalin, ges. po/l 0,005 0,010 - 2 -
Einstufung EBV BM-F2 / BG-F2 BM-F2 / BG-F2 | |

n.b. = nicht bestimmbar (alle Einzelparameter unterhalb der Bestimmungsgrenze)

n.n. = nicht nachweisbar
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<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-23-FR-047563-01

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstral’e 11 - Gewerbegebiet Freiberg Ost -

D-09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

SEIDLER Consulting & Ingenieurbiiro

ZeppelinstraBe 2
76185 Karlsruhe

Titel:
Prifberichtsnummer:

Auftragsbezeichnung:

Anzahl Proben:
Probenart:
Probenahmedatum:
Probenehmer:

Probeneingangsdatum:
Prifzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 12340516
AR-23-FR-047563-01

23-42-3 Stadtgarten Neuenbiirg

2
Boden
14.09.2023
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keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehéndigt

15.09.2023
15.09.2023 - 13.10.2023

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr ibernommen. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur
vollstindig und unverindert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS

UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdnnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priiflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fiir den in
der Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgefihrten Umfang.

Anhéange:

XML_Export_AR-23-FR-047563-01.xml

Katja Schulze
Prifleitung

+49 3731 2076 583
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Lobstedter Strasse 78
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Digital signiert, 13.10.2023
Sophie Maixner
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Fax +493641464919 Axel Ulbricht, Matthias Prauser
info_jena@eurofins.de Amtsgericht Jena HRB 202596
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997
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Akkreditierungsstelle
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Bankverbindung: UniCredit Bank AG
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IBAN DE07 2073 0017 7000 0005 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-23-FR-047563-01

Probenbezeichnung MP S1 MP S2

Probenahmedatum/ -zeit | 14.09.2023 | 14.09.2023

Probennummer 123144726 | 123144727
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Fraktion <2 mm FR F5 DIN 19747: 2009-07 0,1 % 79,0 65,5
Fraktion > 2 mm FR F5 DIN 19747: 2009-07 0,1 % 21,0 34,5
Probenvorbereitung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

mittels mittels
Kénigswasseraufschluss S :gggfz%gls-m;l:s;ow tﬂzgzzgnu- ﬂ:::;:::gqu_
(angewandte Methode) EN IS0 54321:2021-4 Graphitblock | Graphitblock
1) 1)

Physikalisch-chemische KenngréRBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘FR ‘FS ‘DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 91,8 96,0
Elemente aus dem Konigswasseraufschluss n. DIN EN 13657: 2003-01 (Fraktion <2mm)
Zink (Zn) FR  |F5 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 96 59
Arsen (As) FR F5 DIN EN 16171:2017-01 0,8 mg/kg TS 6,3 7,9
Blei (Pb) FR  |F5 DIN EN 16171:2017-01 2 mg/kg TS 75 29
Cadmium (Cd) FR  |F5 DIN EN 16171:2017-01 0,2 mg/kg TS 0,4 <0,2
Chrom (Cr) FR  |F5 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 35 8
Kupfer (Cu) FR  |F5 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 63 12
Nickel (Ni) FR  |F5 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 9 7
Quecksilber (Hg) FR F5 DIN EN 16171:2017-01 0,07 mg/kg TS 0,48 0,12
Thallium (TI) FR F5 DIN EN 16171:2017-01 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
TOC FR F5 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 1,6 0,8
EOX R [F5 DN SSAIANTSIT) 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |FR F5 DIN EN 14039: 2005-01 40 mg/kg TS <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |FR F5 DIN EN 14039: 2005-01 40 mg/kg TS <40 <40
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<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-23-FR-047563-01

Probenbezeichnung MP S1 MP S2

Probenahmedatum/ -zeit | 14.09.2023 | 14.09.2023

Probennummer 123144726 | 123144727
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
Naphthalin FR |F5  |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS n.n.? <0,05
Acenaphthylen FR F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 <0,05
Acenaphthen FR |F5  |DINISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS n.n.? <0,05
Fluoren FR F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Phenanthren FR F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,40 0,38
Anthracen FR F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,10 0,08
Fluoranthen FR F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 1,3 1,2
Pyren FR  |F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 1,1 0,94
Benzo[alanthracen FR F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,71 0,67
Chrysen FR F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,80 0,62
Benzo[blfluoranthen FR |F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 1,1 1,0
Benzolk]fluoranthen FR F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,45 0,35
Benzo[a]pyren FR |F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,74 0,62
Indeno[1,2,3-cd]pyren FR F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,49 0,49
Dibenzo[a,h]anthracen FR F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,12 0,12
Benzo[ghi]perylen FR F5 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,61 0,51
Z‘)‘;me 16 PAK nach EBV: | berechnet mglkg TS 8,02 7,08
z:?r:’:faﬂi ::Cf] cé?\i oot IR berechnet mg/kg TS 8,02 7,06
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
PCB 28 FR |F5  |DINEN 17322: 202103 0,01 mg/kg TS n.n.? n.n.?
PCB 52 FR  |F5  |DINEN 17322: 2021-03 0,01 mg/kg TS <0,01 n.n.?
PCB 101 FR F5 DIN EN 17322: 2021-03 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 153 FR F5 DIN EN 17322: 2021-03 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
PCB 138 FR  [F5 DIN EN 17322: 2021-03 0,01 mg/kg TS <0,01 n.n.?
PCB 180 FR F5 DIN EN 17322: 2021-03 0,01 mg/kg TS <0,01 <0,01
:;r\';f‘z%;D'N'PCB nach .. berechnet mg/kg TS 0,025 0,015
PCB 118 FR |F5  |DINEN 17322: 2021-03 0,01 mg/kg TS n.n.? n.n.?
Z‘)‘;me PCB (7)nach EBV: | berechnet mglkg TS 0,025 0,015
Kenngr. d. Eluatherst. f. org., nicht-fliicht. Par. nach DIN 19529: 2015-12
Tribung im Eluat nach DIN
EN IS0 7027: 2000.04 RO 10 FNU 1 82
Physikalisch-chem. KenngréBen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
pH-Wert FR |F5 2(')’;‘53'4'80 10523 (CS): 7.7 9,0
Temperatur pH-Wert FR  |F5 ?;%??‘2104'4 (c4y: °C 17,8 17,9
Leitfahigkeit bei 25°C R [Fs |y o8 5 us/cm 193 65
Anionen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Sulfat (SO4) FROFS [ oo z0000r 1,0 mg/! 46 <10
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<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-23-FR-047563-01

Probenbezeichnung MP S1 MP S2

Probenahmedatum/ -zeit | 14.09.2023 | 14.09.2023

Probennummer 123144726 | 123144727
‘Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Elemente aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Arsen (As) FROFS | ot 0,001 mg/! 0,003 0,002
Blei (Pb) FROFS | oot 0,001 mg/! 0,022 0,001
Cadmium (Cd) RS | Dol 0,0003 mg/! <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) RS | Darsormor 0,001 mg/! 0,004 < 0,001
Kupfer (Cu) FROFS | oot 0,001 mg/! 0,037 0,004
Nickel (Ni) FROFS | ot 0,001 mg/l 0,004 0,004
Quecksilber (Hg) PR (s [N SISO EIZH 0 0001 mg/! <0,0001 | <0,0001
Thallium (T1) RS e orror 0,0002 mg/| <0,0002 | <0,0002
Zink (Zn) FROFS | oot 0,01 mg/! 0,02 0,02
PAK aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Naphthalin FR |F5 2('):‘13_3307'39 (F39) 0,05 gl n.n.? n.n.?
Acenaphthylen FR |F5 2(')';‘13_3307'39 (F39): 0,03 g/l n.n.? n.n.?
Acenaphthen PR |Fs | SSa0739 (Fa9) 0,02 Hg/l n.n.? <0,02
Fluoren FR  |F5 2(')’;‘13_3307'39 (F39) 0,01 pg/l <0,01 <0,01
Phenanthren FR F5 2(')’;‘13_3307'39 (F39): 0,02 ug/l n.n.? 0,04
Anthracen RO |Fs | 0739 (Fa9) 0,008 Hg/l <0,008 0,012
Pyren FR  |F5 2(')';‘1?%07'39 (F39) 0,01 g/l <0,01 0,02
Benzo[a]anthracen R |F5 2(')’;‘ 13_3307'39 (F39): 0,01 g/l < 0,01 0,01
Chrysen FR  |F5 2(')’;‘13_2307'39 (F39) 0,01 g/l <0,01 0,01
Benzo|b]fluoranthen PR |Fs | 580739 (Fa9) 0,01 ug/l <0,01 <0,01
Benzolk]fluoranthen RO [Fs | 0739 (Fa9) 0,01 pg/! n.n.? <0,01
Benzo[a]pyren FR F5 2('):‘ 13_2307'39 (F39) 0,008 ug/l < 0,008 < 0,008
Indeno[1,2,3-cd]pyren FR |F5 2(')’;‘53307'39 (F39): 0,01 g/l n.n.? <0,01
Fluoranthen FR  |F5 2(')';‘13_3307'39 (F39) 0,02 ugll < 0,02 0,04
Dibenzo[a,h]anthracen FR F5 2(;:‘13_2307'39 (F39) 0,008 ug/l n.n.? n.n.?
Benzo[ghilperylen RO |Fs | 0739 (Fa%) 0,01 pg/! <0,01 <0,01
Z‘;;me 16 PAK nach EBV: | berechnet ug/l 0,048 0,171
2:’;&:3:'5 ::; ‘;:\i oot IR berechnet ug/l 0,048 0,171
1-Methylnaphthalin FR F5 2(')';‘13_3307'39 (F39): 0,01 ug/l n.n.? <0,01
2-Methylnaphthalin PR |Fs | Soa0739 (Fa9) 0,01 g/l <0,01 <0,01
f:ﬂgex:e;?g:aphtha“”e FR berechnet ug/l 0,005 0,010

ine +

o S | e
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<% eurofins

Prifberichtsnummer: AR-23-FR-047563-01

Probenbezeichnung MP S1 MP S2

Probenahmedatum/ -zeit | 14.09.2023 | 14.09.2023

Probennummer 123144726 | 123144727
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
PCB 28 FR  |F5  |DIN 38407-37: 2013-11 0,001 g/l n.n.? n.n.?
PCB 52 FR  |F5  |DIN 38407-37: 2013-11 0,001 g/l n.n.? n.n.?
PCB 101 FR  |F5  |DIN 38407-37: 2013-11 0,001 g/l n.n.? n.n.?
PCB 153 FR  |F5 |DIN 38407-37: 2013-11 0,001 g/l n.n.? n.n.?
PCB 138 FR  |F5 |DIN 38407-37: 2013-11 0,001 g/l n.n.? n.n.?
PCB 180 FR  |F5 |DIN 38407-37: 2013-11 0,001 g/l n.n.? n.n.?
ig;me 6PCBnach EBV: | berechnet ug/l (n.b)? | (n.b)?
PCB 118 FR |F5  |DIN 38407-37: 2013-11 0,001 g/l n.n.? n.n.?
;‘)‘;me 7PCBnach EBV: o berechnet ug/ (n.b)¥ | (n.b)?
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskirzel des Pruflabors

Kommentare zu Ergebnissen
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" Die Gleichwertigkeit zu DIN EN 13657: 2003-01 ist nachgewiesen. DIN EN ISO 54321:2021-04 wird als Referenzverfahren in der
Methodensammlung FBU/LAGA Version 2.0 Stand 15.06.2021 ausdrucklich empfohlen. Zur Gleichwertigkeit von Aufschlussverfahren siehe
fur EBV: FAQ des LfU Bayern; fir BBodSchV: §24.11.

2 nicht nachweisbar
% nicht berechenbar

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Lindenstrale 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost,
Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS
D-PL-14081-01-00 akkreditiert.





